


Standard de calitate al stratului nobil
 pentru parchet stratificat Komo

Grad
Aranjamentul fibrelor

Noduri sănătoase

Noduri nesănătoase, 

umplute cu chit

Găuri de la noduri nesănătoase

Biodregradarea stratului superiorBiodregradarea stratului superior

Diferențe de culoare

Alburn

Crăpături

Impurități

Grad de umiditate

Toleranțe ale dimensiunilor

LungimeLungime

Lățime

Grosime

AB
Aleatorii, variate

Permise, Ø≤8mm

Nepermise

Nepermise

Nepermis

Admise în grad micAdmise în grad mic

Permis, ≤10mm

Nepermise

Nepermise

<10%

+20mm

+10mm

+0.2mm / -0.1mm+0.2mm / -0.1mm

ABC
Aleatorii, variate

Permise, Ø≤15mm

Nepermise

Nepermise

Nepermis

Admise în grad micAdmise în grad mic

Permis, ≤10mm

Nepermise

Nepermise

<10%

+20mm

+10mm

+0.2mm / -0.1mm+0.2mm / -0.1mm
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