MORE FROM WOOD. E EGCGLCER

Revizie: 01
Data publicarii:  01.03.2023

. . . CLIC it!
Instructiuni de montaj :

=g |

Pardoseli EGGER cu sistem de montaj CLIC it!

Pardoseli laminate EGGER pardoseala EGGER pardoseala EGGER
Standard  Aqua CLIC it! Aqua+ Comfort Design
GreenTec
Instalare flotanta v v v v v
Lipirea pe intreaga suprafata X X v X v
Strat suport integrat X X X v v
Strat suport separat v v v X X
!Z)lmens,l.unevavsupr?fet,a 10mx10m 15mx15m 10mx10m 15mx15m
instalabile fara profil de trecere
Acoperirga rosturilor de v v v v v
constructie
Adecvare pentru bai X v* v X v
Adecvare E)entru incalzirea prin v v v v v
pardoseala**

*bai si bucatarii private/ **incalzire electrica in pardoseald, a se vedea ,Panouri suport cu compatibilitate limtata

www.egger.com/qr-installation-clicit

1. Cerinta privind inspectia si verificarea prealabila

Pardoselile EGGER sunt fabricate in etape de lucru de nalta precizie, in cele mai moderne unitati de productie si sunt supuse
unor controale stricte de calitate. Indiferent de controalele intensive de calitate, nu se poate exclude complet deteriorarea
elementelor individuale, de exemplu, din cauza transportului. Prin urmare, elementele de pardoseala trebuie verificate cu privire
la posibile defecte Tnaintea si pe durata montarii. Placile pentru pardoseli deteriorate sau cele care nu respecta standardul nu
trebuie montate, ci trebuie returnate furnizorului, in vederea inlocuirii.

2. Strat suport
2.1 Caregula, se aplica urmatoarele:

» stratul suport este pregatit pentru montaj, adica este uscat, curat, fara agenti de separare, fara fisuri, rezistent la tensiune si
presiune si plan pentru finalizarea lucrarilor de pardoseala.

» trebuie respectata cerinta sporita de <2 mm/m, in ceea ce priveste planeitatea.
« montatorul responsabil pentru pardoseala trebuie, in acord cu obligatia sa de inspectie si verificare prealabild, sa verifice

fnaintea montarii pardoselii daca stratul suport este pregatit pentru montare si trebuie sa inregistreze ,problemele” in scris,
daca stratul suport nu este adecvat pentru montare, adica daca prezinta defecte si/sau exista riscul de deteriorare a stratului

superior din cauza constructiei sale.
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La evaluarea compatibilitatii pentru pardoselile EGGER, trebuie sa se tina cont in mod special, de punctele de mai jos.
Tn cazul nerespectérii, toate garantiile si pretentiile de garantie vor deveni nule.

Verificarea umiditatii stratului suport

Verificarea umiditatii stratului suport trebuie realizata pentru a se stabili daca stratul suport este suficient de uscat. Se evalueaza
adecvarea pentru montare prin masurarea continutului de apa ih CM %. Cand se efectueaza inspectii cu dispozitivul CM
(metoda cu carbura de calciu), nu trebuie depdasite urmatoarele limite:

Sapa de ciment*® Sapa de sulfat de calciu*
fara incalzirea suprafetei <2,0CM% <0,5CM %
E:u [nc§[2|rea suprafetei (sapa <18CM% <0.3CM %
incalzita)

*Aceste valori sunt valabile pentru sape fara aditivi. Tn cazul folosirii unor aditivi, precum si in cazul sapei cu uscare rapida, se
vor respecta masuratorile si limitele specificate de producatorul respectiv.

n unele tari/regiuni, adecvarea pentru montare este determinata prin masurarea umiditatii relative corespunzatoare, conform
descrierii de mai jos.

Limita
Masuratoare KRL <75 % rH pentru sapa neincalzita si <65 % rH pentru sapa incalzita
BS 5325 <75 % rH (masuratoare suprafata, Regatul Unit)
NT Built 439 < 85 % rH (Scandinavia)
ASTM F2170 <80 % rH (mostra SITU, America de Nord)

Verificarea planeitatii stratului suport

Verificarea planeitatii se bazeaza pe standarde comune si consta in pozitionarea unui boloboc
pe punctele inalte ale suprafetei si determinarea pantei in punctul de minim fata de suprafetele
de reazem (distantele dintre punctele de masurare). O panta de 2 mm (abatere pe verticala)
este permisa la intervale de masurare de 100 cm. Abaterile mai mari trebuie corectate prin
masuri corespunzatoare (de ex. prin materiale autonivelante).

Verificarea rezistentei/capacitatii portante a stratului suport

Stratul suport trebuie sa fie un strat etansat, autoportant.

Verificarea gradului de curatenie a stratului suport

Stratul suport trebuie mentinut curat si curatat prin aspirare.

Verificarea conditiilor climatice din incapere

Urmatoarele conditii trebuie respectate inainte de, in timpul si dupa montaj:
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= temperatura aerului de minimum 18°C

« temperatura la nivelul pardoselii de minimum 15°C,
« umiditatea relativa a aerului sa fie intre 40% si 70%.
2.2 Straturi suport adecvate

Toate straturile suport sunt considerate adecvate pentru montarea flotanta a pardoselii EGGER, daca acestea sunt adecvate
pentru montare in conformitate cu cerintele mentionate mai sus. In special, acestea includ:

» toate tipurile de sape, inclusiv cu incélzire prin pardoseala pe baza de apa calda
=« placi din fibre lemnoase, placi OSB si structuri din PAL,

» pardoseli existente, cum ar fi placile ceramice.
Sape cu incalzire prin pardoseala cu apa calda (sape incalzite)/ racire prin pardoseala

Atunci cand se proiecteaza o constructie cu incalzire prin pardoseald, toti cei implicati (constructor, arhitect, specialist Tn
proiectarea sistemului de incalzire, tehnician de incalzire, instalator, producator de straturi de acoperire de pardoseala) trebuie
sa colaboreze Tn mod coordonat. Toate pardoselile cu incalzire necesita o planificare si coordonare a sistemului de incalzire si
sapei, pentru a garanta performanta pe termen lung, fara a se provoca daune. Pe langa verificarile standard pentru montarea
stratului suport, trebuie inspectata si functionarea sistemului de incalzire/racire prin pardoseala (incalzire/racire functionala).
Verificarea cresterii si scaderii corespunzatoare a temperaturii structurii sapei incalzite in orice anotimp trebuie asigurata si
documentata conform unui protocol.

La ncalzirea stratului de incarcare si de distributie a caldurii se face o distinctie intre incalzirea functionala si incalzirea pentru
maturare.

« Incalzirea functionala este dovada instalatorului sistemului de incalzire pentru faptul ca a fost construitd o structura adecvata
si este utilizata pentru a verifica functionalitatea structurilor incalzirii prin pardoseala.

« Maturarea prin incalzirea pardoselii reprezinta eliminarea umezelii reziduale din sapa pana la atingerea gradului de adecvare
pentru montaj.

= Atentie! Incalzirea functionald nu garanteazéa faptul ca sapa a ajuns la umiditatea reziduala necesara pentru montaj. Prin
urmare, maturarea prin incalzirea pardoselii este necesara de regula.

» Pardoseala EGGER este montaté in general ,flotant”. La montarea flotanta pe sapa incalzita, trebuie acordata atentie
valorilor de conductivitate termica a pardoselii si stratului suport izolator. Suma valorilor conductivitatii termice a tuturor
componentelor trebuie sa fie < 0,15 m2 K/W. In cazul utilizarii unor straturi suport izolatoare care nu provin din gama
accesoriilor EGGER, la montarea flotanta pe sape cu incalzire prin pardoseald, cu privire la respectarea valorii maxim admise
a rezistentei la conductivitate termica a intregii structuri, nu se acorda niciun fel de garantie.

« Temperatura de suprafata a structurii de incalzire prin pardoseala nu trebuie sa depaseasca 28°C si trebuie evitata incalzirea
prea rapida.
» Nu este permisa montarea pe sistemele de incalzire de suprafata cu functie de stocare nocturna.

Straturi suport doar partial compatibile

Sistemele de incalzire cu panouri electrice/folie sunt considerate a fi substraturi adecvate intr-o masura limitata.
Pardoseala EGGER poate fi montata doar pe sistemele de incalzire electrice de suprafata/cu folie care:
= sunt echipate cu senzori si dispozitive de control al temperaturii.

» au fost proiectate recent si dispun de aprobare tehnica din partea producétorului sistemului de incélzire pentru pardoselile
EGGER

» sunt montate pe intreaga suprafata — sectiunile partiale individuale (de ex. montaj partial doar in zonele de trecere din
dormitor) nu sunt aprobate, pentru a evita diferentele de caldura in zona pardoselii si pentru a asigura distribuirea uniforma a
caldurii
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= nu sunt sisteme de Tncalzire cu stocare nocturna si daca,

» in cazul sistemelor de incalzire cu folie, se monteaza un substrat cu grosimea maxima de 3 mm si o stabilitate la presiune de
cel putin CS 60 kPA (conform instructiunilor de montaj ale producatorului sistemului de incalzire respectiv)

= in cazul sistemelor de incalzire prin pardoseala cu cabluri electrice (plasa), acestea au fost incluse in sapa (conform
instructiunilor de montaj ale producatorului sistemului de incalzire respectiv).

Straturi suport incompatibile

Pardoselile EGGER nu trebuie montate niciodata pe straturi de acoperire textile ale pardoselii. Straturile de acoperire textile
(PVC, placi din vinil autoadezive, linoleum) si mochetele nu sunt adecvate ih materie de stabilitate si igiena si trebuie
indepartate. In cazul nerespectérii, orice garantii si pretentii de garantie vor deveni nule.

Straturi suport minerale

Pentru montarea flotanta a pardoselii EGGER pe straturi suport minerale (sape, sape incalzite, placi etc.), trebuie instalata
intotdeauna o folie anti-condens cu valoarea SD > 75 m pe post de bariera anti-vapori pe intreaga suprafata si in forma
concava. Daca montajul s-a realizat in mod profesionist, folia anti-condens trebuie sa se suprapuna in zonele de imbinare pe 5
— 20 cm, in functie de design. Pentru imbunatatirea izolatiei fonice, se recomanda montarea unei folii suport izolatoare specifice
pentru sistem. Nu este necesara o folie anti-condens separata la utilizarea foliei EGGER Silenzio Duo, EGGER Silenzio Easy
SD sau a unui suport izolator 2 in 1, similar cu protectie integrata anti-condens.

Straturi suport produse din lemn (OSB, placa de PAL si placa din fibre de lemn, placi pentru pardoseli din lemn natural)

Toate pléacile pentru pardoseala desprinse sau alte tipuri de placi trebuie insurubate in mod corespunzétor. Placile de
pardosealda EGGER trebuie dispuse transversal fata de directia longitudinala a placilor din lemn pentru pardoseala.

Pentru imbunatatirea izolatiei fonice, se recomanda montarea unei folii izolatoare special concepute sub pardoseala EGGER.
Pardoselile EGGER cu suport Silenzio laminat pe partea posterioara se monteaza direct pe placile pe baza de lemn pentru
pardoseala sau pe placile din lemn pentru pardoseala.

Atentie!
» Nu asezati folia anti-condens pe straturi suport din lemn.

= Un suport EGGER Silenzio specific pentru sistem trebuie utilizat sub pardoseala laminata EGGER.
Suporturile alternative sunt disponibile la www.egger.com.

« Nu trebuie instalat un suport suplimentar de izolatie fonica in cazul pardoselii EGGER cu suport Silenzio aplicat.

Spatii/zoneumede

Pardoseala laminata EGGER standard si pardoseala Comfort nu sunt adecvate pentru montarea in zone ude si umede, precum
baile, incaperile cu dus, saunele sau spatiile exterioare. in cazul nerespectarii, orice garantii si pretentii de garantie vor deveni
nule.

Exceptie fac pardoseala EGGER Design GreenTec, pardoseala laminatd Aqua+ si pardoseala laminata Aqua CLIC it!. Aceste
produse pot fi montate si in béile clasice din locuinte, fara sifon de pardoseala, cu cada de baie sau cada de dus, in care
suprafata pardoselii este expusa numai temporar si pentru scurt timp la stropirea cu apa.
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3. inaintea montarii

Aclimatizarea placilor de pardoseala

naintea de a incepe montajul, pachetele cu pardosealda EGGER trebuie depozitate in incéperea unde vor fi montate sau intr-o
incapere cu aceleasi conditii ambientale. Aclimatizarea se va face in urmatoarele conditii:

= 1n stare ambalata,

« timp de cel putin 48 de ore,

» in pozitie orizontald, la o distanta de minim 50 cm fata de toti peretii,

» la o temperatura a camerei de cel putin 18°C,

« la o temperatura a podelei de cel putin 15°C,

= la o umiditate relativa a aerului intre 40% si 70%.

Unelte si echipament de protectie

» Ferastrau electric pendular, circular sau cu disc abraziv, unealta pentru taiat laminate si cutter

» daca este necesar, masina de gaurit si ferastrau pentru metale pentru fixarea/taierea la dimensiune a profilurilor de
pardoseala si a plintelor

« metru pliant, echer si creion

« bloc de batere, ciocan si, daca este cazul, ranga

« distantier

« Purtati echipament de protectie adecvat, precum ochelari de protectie, masca de praf si manusi.

Directia de montaj

Pardoseala EGGER este cel mai bine pusa in valoare daca placile se monteaza paralel cu unghiul de incidenta a luminii. ns4,
directia de montare a pardoselilor este obligatorie numai in cazul montarii pe straturi suport din placi din lemn sau parchet
stratificat/pardoseli din lemn dispuse dupa modelul de dispunere a caramizilor.

n aceste cazuri, pardoseala trebuie montaté transversal fata de directia longitudinala a placilor de pardoseala/parchetului
stratificat.
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Mobilier bucatarie/dulapuri incorporate

Corpurile de bucatarie, precum si dulapurile fixe si/sau cele grele, incastrate, nu trebuie
montate pe pardoselile EGGER, astfel incat suprafata pardoselii sa nu fie fixata pe o parte
(exceptie fac insulele de bucatarie). Se recomanda montarea pardoselii doar pana sub plinta,
pentru ca pardoseala sa poata fi oricand indepartata cu usurinta.

Daca acest lucru nu este posibil, sunt disponibile urmatoarele alternative:
A) Decupare:

1. montati pardoseala EGGER pe intreaga suprafata si asamblati corpul de bucatarie/dulapul incorporat.
2. decupati suprafata pardoselii, taind cu ferastraul intre picioarele mobilierului si plinta.

3. acoperiti cu un profil de pardoseala sau lasati expus (in zone invizibile)

B) Masina de gaurit pentru suruburi (& piciorului de mobilier + 16 mm):
1. montati pardoseala EGGER pe intreaga suprafata.

2. Stabiliti pozitia picioarelor mobilierului, marcati-le pe pardoseala EGGER si taiati forma acestora, folosind o masina de
gaurit pentru suruburi

3. Asamblati corpul de bucatarie/dulapul incorporat.

Planificarea primului si ultimului rand

Tnaintea montarii, incaperea trebuie masurata, pentru a se stabili daca I&timea primului rand
trebuie redusa. Acest lucru este intotdeauna necesar daca ultimul rand ar fi, din punct de vedere
matematic, mai ingust de 5 cm si/sau pentru ca primul si ultimul rand sa aiba aceeasi latime.

Distanta fata de pereti si rosturile de dilatatie

Ca toate pardoselile pe baza de lemn, pardoselile EGGER sunt expuse unui anumit comportament de miscare, ca urmare a
schimbarii conditiilor ambiante din incaperi. Din cauza acestui comportament de miscare specific materialului, trebuie realizate
rosturi de margine/de perete pentru toate structurile fixe, precum pereti, tocuri de usa, tevi, stalpi si scari. In plus, rosturile de
miscare trebuie instalate intotdeauna pe urmatoarele zone de suprafata si dimensiuni de suprafata:

= praguri usa

« treceri intre Incaperi

= Zone in unghi (camere in forma de L)

» Pardoseala laminatd EGGER si pardoseala Comfort: pentru incaperi cu lungimea si/sau latimea mai mare de 10 m.

» Pardoseala EGGER Design GreenTec si pardoseala laminata Aqua+: pentru incaperi cu lungimea si/sau latimea mai mare
de 15 m.

Muchiile/rosturile de perete si rosturile de dilatatie suficient dimensionate, cu o latime de cel putin 8 — 10 mm, nu impiedica
miscarea pardoselii montate. Formula dupé care va puteti ghida este urmatoarea: rost de dilatatie de 1,5 mm (in circumferinta)
pe metru de suprafata de pardoseala (de exemplu: incapere cu lungime de 10 m = distantéa fata de pereti de 15 mm pentru
ambii pereti).

Rosturile de perete si rosturile de miscare sunt acoperite cu plinte si/sau profiluri de pardoseala corespunzatoare.
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Nota: Pentru cele mai multe tipuri de profil, este necesar ca baza (profilul inferior) de montaj a profilului pentru acoperire (profilul
superior) sa fie instalata Tnaintea montarii pardoselii EGGER.

4. Montaj
4.1. Informatii de baza

« Montajul trebuie realizat la lumina zilei sau cu lumina adecvata/suficienta. Elementele de pardoseala trebuie verificate cu
privire la posibile defecte, Thaintea si pe durata montajului. Placile cu deteriorari sau defecte vizibile nu trebuie montate.
suport. La montajul flotant, placile de pardoseala sunt instalate cu ajutorul sistemului de fixare CLIC it!, pentru imbinarea si
pozitionarea placilor individuale.

Nota: Exceptiile sunt reprezentate de pardoseala EGGER Design GreenTec si pardoseala laminata Aqua*, deoarece acestea
pot fi lipite pe intreaga suprafata (pentru detalii, consultati sectiunea ,Lipirea pe intreaga suprafata”).

= Asigurati-va céa intelegeti diferenta dintre feder si nut de pe placa.
= Incepeti montarea in coltul stang al incaperii, asigurandu-va ca ambele laturi cu feder ale
primei placi

sunt pozitionate spre perete si ambele laturi cu nut sunt Tndreptate spre montator.

« Imbinarile la capetele scurte trebuie decalate cu cel putin 20 cm sau =50 cm pentru formatul

Lung”.

« In cazul produselor cu tesituri si/sau design special (de exemplu aspect de gresie), trebuie avuta grija ca imbinarea capetelor
scurte sa fie la acelasi nivel cu tesitura si/sau cu modelul.

» Bucatile ramase pot fi utilizate ca placa de inceput sau sfarsit a fiecarui rand, daca au lungimea de cel putin 20 cm (> 50 cm
pentru formatul ,lung”), mentinand astfel decalajul minim al imbinarilor capetelor scurte de la un rand la celalalt.

« Pentru a pregati ultimul rand de placi pentru montare, luati placa si pozitionati-o placile deasupra penultimului rand. Cu un
rest de placa (latimea placii), se poate realiza distantarea dintre pereti si placi.

» Cand efectuati taierea la dimensiune cu ajutorul unui ferastrau circular, a unui ferastrau cu sina de ghidaj sau ferastrau cu
taiere transversala, asezati placile pentru pardoseala cu decorul orientat in sus. Cand efectuati taierea la dimensiune cu
ajutorul unui ferastrau pendular, deplasati-I pe spatele placii.

4.2. Metode de montare

Montarea pardoselii EGGER folosind sistemul de montare CLIC it!, poate fi realizata in trei moduri diferite:

» Metoda A: in unghi pe latura lunga si cea scurta (placa cu placa)
»« Metoda B: in unghi de-a lungul laturii lungi si introdus prin lovire pe latura scurtd, placa cu
placa

"« Metoda C: montaj rand cu rand, prin inclinarea placilor de-a lungul partilor scurte si lungi

wewrw egger.com/qr-installation-clcit
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4.2.1.Metoda de montare A:
in unghi pe latura lung

i cea scurta, placa cu placa

Q)
“n

» Asezali prima placa in coltul stang al incaperii, astfel incat ambele laturi cu feder sa fie spre perete.

. imbinat,i placile primului rand astfel: federul scurt al placii instalate se introduce Tn unghi de sus in jos, in nutul scurt al placii
deja instalate si se fixeaza prin apasare usoara pe capatul scurt. Ultima placéa din primul radnd se va marca si se va taia la
lungimea necesara si se va monta dupa cum este specificat mai sus (fig. Cla).

» Asigurati-va ca placile din primul rand sunt aliniate cu precizie pe latura lunga. Se recomanda folosirea unei placi pe post de
opritor/distantier intre perete si primul rand, respectiv in zona imbinarilor scurte. Dupa ce primele 2-3 randuri au fost montate,
indepartati placile cu rol de opritor si aliniati pardoseala la perete, pastrand distanta prin inserarea de distantiere.

Federul primei placi a celui de-al doilea si al fiecarui rand consecutiv se introduce pe lungime, de sus in diagonala in nutul
randului montat anterior si se fixeaza apasand usor (fig. C3a).

Atentie! Dupa fixarea placilor pe lungime, bateti cu un bloc de batere adecvat, pentru a asigura
fixarea completa.

J

« Montati toate placile ramase ale unui rand, dupa cum urmeaza:

1. Federul de la capat se introduce in unghi de sus in nutul din capatul placii montate anterior si se asaza placa (apasand
usor pe capat) cat mai aproape posibil de latura lunga a randului deja montat (fig. C4a).

2. Ridicati usor placa ce urmeaza sa fie montata, pe latura lunga (fig. C5a).

3. Apoi introduceti in unghi de sus federul de pe latura lunga in nutul rdndului anterior (prin impingere) si coborati placa,
fixand astfel latura lunga (fig. C6a).
Nota: retineti ca atunci cand ridicati si inclinati placa pe latura lunga, placa din stanga se ridica si ea, capetele fiind deja
fixate.

4. Asigurati-va ca toate imbinarile sunt perfecte, adica nu mai sunt vizibile. Daca mai apar mici rosturi, acestea pot fi inchise
prin lovirea usoara si controlata cu un bloc de batere.

Montati toate placile ramase dupa cum este descris mai sus, ajustand lungimea primei si/sau ultimei placi a oricarui rand, daca
este cazul.
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4.2.2. Metoda de montare B:

in unghi de-a lungul laturii lungi si introdus prin lovire pe latura scurta, placa cu

placa

« Pl&cile din primele doua randuri pot fi montate concomitent, alternandu-le constant si respectandu-se, totodata, imbinarea
minima la capete (fig. C1b).

1 4 6 8 8 —-10 mm
distanta fata de perete, de jur

2 3 5 7 — imprejur

» Placa 1 = asezati-o in coltul stang al incaperii, astfel incat ambele laturi cu feder sa fie spre perete.

« Placa 2 = in unghi pe latura lunga a acestei placi care a fost taiata la lungime.

v

Tn acest scop, asezati federul longitudinal la un unghi usor de sus in nutul longitudinal al placii 1 si coborati placa 2.

« Placa 3 = inclinati latura lunga si bateti in latura scurtd a muchiei decorului (nu loviti!)

v
v

Pentru inceput, asezati in unghi de sus federul longitudinal in nutul longitudinal al placii 1 (fig. C2b).

In aceastd pozitie in unghi, impingeti placa 3 cat mai aproape posibil de capatul scurt al placii 2, astfel incat federul scurt
al placii 3 sa se afle pe nutul scurt al placii 2 (fig. C3b).

Apoi fixati imbinarea longitudinala, coborand placa 3 si bateti de-a lungul partii lungi.
Fixati imbinarea frontal, batand orizontal in muchia decorului, cu ajutorul unui ciocan si al unui bloc de batere (fig. C3b).

pentru a ajusta nivelul Tnaltimii, se recomanda asezarea unei placi de pardoseala pe latura lunga in zona capatului.

Lovirea excesiva cu ciocanul poate deteriora imbinarea, lucru vizibil doar mai tarziu, pe durata utilizarii.

» Placa 4 = imbinare longitudinala in partea opusa si lovire usoara a laturii scurte, ca mai sus.

v
v

Asezati nutul longitudinal la un unghi usor sub federul longitudinal al placii 3 (fig. C4b).

In aceasta pozitie in unghi, impingeti placa 4 cat mai aproape posibil de capatul scurt al placii 1, astfel incat federul scurt
al placii 4 sa se afle pe nutul scurt al placii 1 (fig. C4b).

Apoi fixati imbinarea longitudinala, coborand placa 4. (fig. C4b).
Atentie! Dupa fixarea placilor pe lungime, bateti cu un bloc de batere adecvat, pentru a asigura fixarea completa.

Fixati imbinarea frontal, batand orizontal in cantul decorului, cu ajutorul unui ciocan si al unui bloc de batere (fig. C5b).
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« Placa 5 = n unghi longitudinal si lovire usoara la capatul scurt (vezi placa 3)
« Placa 6 = 1n unghi longitudinal si lovire usoara la capatul scurt (vezi placa 4)
« Placa 7 = in unghi longitudinal si lovire usoara la capatul scurt (vezi placa 3)
» Placa 8 = 1n unghi longitudinal si lovire usoara la capatul scurt (vezi placa 4)

« Montati toate placile ramase ale primelor doua randuri dupa cum este descris mai sus, taind prima si/sau ultima placa a
oricarui rand la lungimea necesara.

= Ulterior, pozitionati primele doua randuri, respectand concomitent distanta fata de perete pe latura lunga si asezati
distantierele.

» Asezati in unghi prima placa a celui de-al treilea si a fiecarui rand consecutiv, pe diagonala de sus cu federul Tn nutul randului
montat anterior si amplasati-o, apasand usor.

Atentie! Dupa fixarea placilor pe lungime, bateti cu un bloc de batere adecvat, pentru a asigura fixarea completa.

» Montati toate placile ramase ale unui rand, dupa cum urmeaza:
v Pentru inceput, introduceti federul longitudinal pe diagonala de sus in nutul longitudinal al randului anterior.

v' In aceastd pozitie in unghi, impingeti placa cat mai aproape posibil de cantul frontal al pl&cii stangi, astfel incat federul
frontal al placii de montat sa se afle pe nutul placii stangi.

v Apoi, fixati Tmbinarea longitudinala prin coborarea placii.

<

Fixati imbinarea scurta, batand orizontal in cantul decorului, cu ajutorul unui ciocan si al unui bloc de batere (fig. C3b).

v' Montati toate placile ramase dupa cum este descris mai sus, ajustand lungimea primei si/sau ultimei placi a oricarui rand,
daca este cazul.

4.2.3.Metoda de montare C:
montaj rand cu rand, prin asezarea in unghi de-a lungul laturilor scurte si lungi

= P
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» Asezati prima placa in coltul stang al incaperii, astfel incat ambele laturi cu feder sa fie cu fata spre perete (fig. C1c).

. Tmbinati placile primului rand prin asezarea federului frontal al placii de montat pe diagonala n unghi, de sus in nutul frontal al
placii deja montate si amplasati-o, apasand usor pe latura scurta (fig. C1c). Ultima placa din primul rand se va taia la
lungimea necesara si se va monta dupa cum este specificat mai sus.

» Asigurati-va ca placile din primul rand sunt aliniate cu precizie pe latura lunga. Se recomanda asezarea unei placi de
pardoseala sub forma de opritor intre perete si primul rand in zona imbinarilor la capete (fig. C1c pana la C6c). Dupa
montarea primelor 2 — 3 randuri, se indeparteaza elementele opritoare si se monteaza pe suprafata pardoselii, astfel incat
punctul sa fie aliniat cu peretele pe latura lunga, respectand distanta fata de perete (distantiere) (fig.C7c si C8c).

« Montati prima placa a celui de-al doilea si a fiecarui rand consecutiv, cu federul de pe latura lunga peste nutul convex de pe
latura lunga a randului montat anterior, fara sa inchideti rostul (fig. C3c).

Consultati si sistemul de blocare prealabild CLIC it! (YouTube)

E'.'l

= Toate placile ramase intr-un rand sunt mai intai imbinate la capatul frontal (fig. C4c).
v' Asezati in unghi federul frontal din partea de sus in nutul de capat al placii instalate anterior si asezati placa (cu

usoara presiune pe latura scurta), cat mai aproape posibil de latura lunga a randului instalat, astfel incéat federul sa se
afle peste nutul convex longitudinal al randului anterior.

= Inchideti rostul longitudinal (fig. C5¢/C6c).

Consultati si instalarea randurilor cu CLIC it!(YouTube).

v Ridicati usor prima placa pe latura lunga.

v" Acum conectati federul de pe latura lunga, in aceasta pozitie in unghi si aplicand o usoara presiune, cu nutul randului
anterior.

v Continuati aceasta procedura de la stdnga la dreapta pana cand intregul rand este imbinat cu randul montat anterior si

se afla in pozitie plana. Nota: Aveti grija ca in cadrul acestei proceduri sa nu aiba loc o deplasare a placilor de-a lungul
laturilor scurte.

Atentie! Dupa fixarea placilor pe lungime, bateti cu un bloc de batere adecvat, pentru a asigura fixarea completa.

« Montati toate randurile rdmase dupa cum este descris mai sus, ajustand lungimea primei si/sau ultimei placi a oricarui rand,
daca este cazul.
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4.2.4.Profiluri de pardoseala si plinte

Dupa montarea profesionista a pardoselii laminate, se vor instala atat profilurile necesare, cat si plintele. Instructiunile de
montare sunt incluse Tmpreuna cu accesoriile.

Nota: Pentru cele mai multe tipuri de profil, este necesar ca baza (profilul inferior) de montaj a profilului pentru acoperire (profilul
superior) sa fie instalata naintea montarii pardoselii EGGER.

4.2.5.Instructiuni suplimentare de montaj

Trecerile tevilor

~/ adeziv=PVAC (D3)

« Masurati pozitia tevilor si marcati-o pe placa (aveti grija la rosturile de margine).
» Realizati un orificiu care sa depaseasca cu cel putin 16 mm diametrul tevii.

« Gauriti la 45°.

= Ajustati elementul taiat si aplicati adeziv.

Montarea la tocurile usilor

« In cazul existentei unor tocuri de usi, se recomandé scurtarea acestora in functie de inaltimea de montaj (pardoseala plus
materialele din stratul suport), in urma consultarii beneficiarului.

= Apoi, montati pardoseala sub tocul usii, tindnd cont de distanta adecvata fatd de perete/rosturile de margine. in cazul in care
la montaj va loviti de un astfel de toc, placa respectiva poate fi asezata in unghi longitudinal si poate fi coborata inaintea
tocului. Apoi, placa asezata plan pe pardoseala se bate sub tocul usii, in rostul de capat, cu ajutorul unui ciocan si al unui
bloc de batere si se fixeaza.

» Daca tocul usii nu poate fi scurtat, trebuie introdus un profil standard din poliuretan pentru umplerea rosturilor in rostul de
margine Tnconjurator (in zona tocului usii) si etansat cu silicon.

Spatii comerciale*

Adeziv PVAC (D3)
Y
.‘ n spatiile comerciale, unde se estimeaza o expunere peste medie la umiditate/lichid, este necesar un
adeziv de ermetizare cu PVAC (D3). Aplicati adezivul de ermetizare pe federul scurt si pe cel
longitudinal, in asa fel incat sa iasa in sus pe intreaga lungime a rostului in momentul in care placile
sunt imbinate. Surplusul de adeziv de ermetizare poate fi indepartat de pe suprafata imediat, sau dupa
ce se usuca putin.

*Exceptii: pardoseala EGGER Design GreenTec, pardoseala laminata Aqua+ si pardoseala laminatad Aqua CLIC it!
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indepértarea/demontarea plicilor

Pentru a indeparta placile montate fara sa le distrugeti, in primul rand trebuie sa scoateti intregul rand din sistemul de imbinare
prin inclinare si apoi sa desprindeti placile la capetele frontale in timp ce sunt inclinate. Procedati cu deosebita grija, pentru a
evita deteriorarea federului si nutului.

5. Instalarea in bai*

*Se exclud de la utilizare incaperile umede (cum ar fi saunele, béile cu abur, cabinele sau cazile de dus,

toaletele comune si zonele de piscina), zonele de utilizare cu expunere permanenta si crescuta la umiditate sau lichide, bai cu
scurgere in pardoseala si toate zonele exterioare.

Pardoseala EGGER Design GreenTec, pardoseala laminata Aqua+ si pardoseala laminata Aqua CLIC it! se poate monta si in
bai private cu utilizare casnica normala, fara scurgere in pardoseald, cu cada de baie sau cabina de dus, In care suprafata
pardoselii este expusa numai temporar si pentru scurt timp la stropirea cu apa.

5.1. Montare flotanta in bai

Straturile suport mentionate mai jos sunt adecvate pentru instalarea flotanta in bai a pardoselii EGGER Design GreenTec, a
pardoselii laminate Aqua+ si Aqua CLIC it!, daca indeplinesc cerintele pentru compatibilitatea montajului, descrise la sectiunea
2.1:

« toate tipurile de sape, inclusiv cu incalzire prin pardoseala pe baza de apa calda
= placi ceramice.
Tn plus, stratul suport trebuie ermetizat corespunzator, pentru a impiedica permanent daunele provocate constructiei de umiditate.

Atentie: Este absolut necesar sa montati folia de protectie contra umiditatii a sistemului pe
intreaga suprafata si sa o etansati cu banda de etansare in zona de imbinare cu peretele, in
forma concava.

Folie de protectie contra umiditatii si banda de etansare

« Montarea flotanta a pardoselii EGGER Design GreenTec, a pardoselii laminate Aqua+ si a pardoselii laminate Aqua CLIC it!
in bai se realizeaza prin utilizarea uneia dintre metodele descrise in sectiunea 4.2, prin care placile individuale pentru
pardoseala sunt fixate cu sistemul de imbinare CLIC it!.
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Atentie:

» Toate rosturile de expansiune trebuie umplute cu un material de umplere pentru rosturi din PE (cordon rotund) si ermetizate
cu silicon elastic de uz sanitar, pentru a le face impermeabile si permanent elastice.

« In cazul montarii in camerele prevézute cu alimentare cu apé (de exemplu, in béi, spalatorii) sau in zonele din jurul lavoarelor
si chiuvetelor, masinilor de spalat, masinilor de spalat vase, frigiderelor si/sau congelatoarelor, toate rosturile de miscare fata
de pereti, cabine de dus si tevi trebuie acoperite/etansate permanent elastic si impermeabil.

» Este obligatoriu sa se evite patrunderea apei sub pardoseala. Si plintele, eventual profilurile de capat de pe peretii placati cu
faianta, tocurile usilor etc. trebuie etansate cu pardoseala, cu silicon de uz sanitar pentru a le face impermeabile si permanent
elastice.

« Pot fi utilizate doar profilurile de trecere, de ajustare si de capat produse din aluminiu Rostul dintre profil si perete trebuie
etansat intr-o manierad impermeabila cu un etansant elastic pentru rosturi.

5.2. Lipirea pe intreaga suprafata a pardoselii EGGER Design GreenTec si a
pardoselii laminate Aqua+

Straturile suport mentionate mai jos sunt adecvate pentru instalarea pardoselii EGGER Design GreenTec si a pardoselii
laminate Aqua+, folosind lipirea pe intreaga suprafata, daca indeplinesc cerintele de adecvare pentru montaj, descrise la
sectiunea 2.1.

1.Utilizare standard (conditii de incapere uscata)

« toate tipurile de sape, inclusiv cu incalzire prin pardoseala pe baza de apa calda
» placi din fibre lemnoase, placi OSB si structuri din PAL,

= placi ceramice (este necesara aplicarea unui strat de baza specific pentru sistem pe placi/umplerea placilor).

2.Utilizare in bai (conditii de incaperi umede)

« toate tipurile de sape, inclusiv cu incalzire prin pardoseala pe baza de apa calda

= placi ceramice (este necesara aplicarea unui strat de baza specific pentru sistem pe placi/umplerea placilor).

Pardoseala EGGER Design GreenTec si pardoseala laminata Aqua+ pot fi lipite pe intreaga suprafata, atat in zonele
rezidentiale, céat si in spatiile comerciale. Pentru lipirea pe intreaga suprafata, montajul se realizeaza conform descrierii de la

sectiunea 4.2.2 ,Metoda B: in unghi de-a lungul laturii lungi si introdus prin lovire la capatul din fata, placa cu placa
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Ca regula generala:

Trebuie utilizat un adeziv aprobat de producatorul adezivului. Toate specificatiile furnizate de producatorul adezivului, de exemplu,
dantura mistriei, timpii de montare si fixare, trebuie respectate. In cazul nerespectérii, orice garantii si pretentii de garantie vor deveni
nule. O prezentare generala a adezivilor autorizati este disponibila la www.egger.com.

Lipirea pe intreaga suprafata trebuie realizata de catre un specialist (montator profesionist de pardoseli).

Trebuie evitata asezarea necorespunzatoare in patul de adeziv. Daca planeitatea stratului suport necesara pentru montaj nu este
obtinut, trebuie aplicat obligatoriu un strat de baza specific pentru sistem si/sau umplutura. Tn cazul pardoselilor placate, e necesar
intotdeauna un strat de baza specific pentru sistem si umplutura.

Sapele trebuie intotdeauna slefuite si aspirate cu un aspirator industrial.

Tn bai, stratul suport trebuie ermetizat corespunzator fnainte de montare, pentru a impiedica permanent daunele provocate
constructiei de umiditate.

In functie de stratul suport, mistria crestata trebuie inlocuitd cu una noud la fiecare 30 —50 m? cel mult.

EGGER Holzwerkstoffe Wismar GmbH & Co. KG nu isi asuma raspunderea pentru utilizarea si prelucrarea corecte ale sistemului de
adeziv.

Tn cazul lipirii pe intreaga suprafata, profilurile de miscare trebuie instalate doar in zonele de tranzitie/trecerile intre incaperi, daca
exista un rost functional inclus Tn structurd. Ambele zone trebuie sa se suprapuna Tn spatiu, deoarece rosturile structurale functionale
trebuie sa se extinda in stratul superior.

Dimensiunea maxima a zonei pentru lipirea pe intreaga suprafata este determinata de rosturile structurale functionale. n acest sens,
se aplica urmatoarea regula recunoscuta a industriei: toate rosturile de constructie functionale aflate in stratul suport nu trebuie
expuse niciodata inchiderii fortate si trebuie extinse n stratul superior.

Rosturile aparente/de contractie de pe suprafata, precum si din zonele de tranzitie ale usilor trebuie montate fortat, dupa intarirea
sapei si nainte de lucrarile ulterioare de instalare a pardoselii, de exemplu prin indoirea acestora, introducerea clemei de
sapa/elemente de imbinare valurite si chituirea acestora cu rasina sintetica. Acestea nu trebuie incorporate in pardoseala ulterioara.

Dispunerea si specificatiile pentru executarea rosturilor, in mod special a rosturilor de miscare, intra in sfera de responsabilitate a

proiectantului.
Not&: Tn anumite situatii, dac& nu se tine cont de rosturile de miscare, consecintele asupra pardoselii pot fi ireparabile.

Atentie! Timpul de uscare si intarire al respectivului adeziv trebuie respectat cu strictete, inainte ca suprafata de pardoseald montata sa
fie aprobata pentru utilizare.
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Nota provizorie:
aceste instructiuni de prelucrare au fost intocmite pe baza celor mai bune informatii disponibile si cu toata responsabilitatea. Informatiile furnizate se bazeaza pe experienta practica si pe teste

interne si reflecta starea curenta a cunostintelor noastre. Scopul acestora este unul pur informativ si nu constituie o garantie in ceea ce priveste proprietatile produsului sau caracterul adecvat al
acestuia pentru aplicatii specifice. Nu ne asumam nicio raspundere pentru niciun fel de greseli, erori in ceea ce priveste standardele sau greseli de tipar. In plus, pot rezulta modificari tehnice din
dezvoltarea continua a pardoselilor EGGER produse de noi, precum si din modificarile aduse standardelor si documentelor eliberate de autoritati. Se aplica termenii si conditiile noastre generale.

Responsabil: Asistenta tehnica pardoseli Instructiuni de montaj Pagina 16 din
16



